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1. Vseobecné udaje

1.1 Udaje o zadateli

e BLEX a.s., Zavod Miru 327/4, 360 17 Karlovy Vary
e |C: 25247409

1.2 Udaje o vyrobku

e Kuchynské zbozi - cednikové zbozi (cednik na &aj, cedniky STABIL fady 16 - 17,
25 - 26 - 27, 28 - dvojité, kuzelové cedniky STABIL fady 18 - 19, 29 - 30, cednik
STABIL XL, koSe na smazeni pomfritd, occhranné sitc na panev, sito na mouku,
nabéracka na knedliky STABIL).

- formy na peéeni (formy na dort, forma na dort UNIVERSAL,
forma na kolag, forma na pizzu, forma na puding, babovka, misky, formy na
biskupsky chléb, forma na srnéi hrbet, formi¢ka na rakvicky, trubicka na kremrole,
srdce, formicky cukrarské).

- drobné kuchynské zboZi (otvnira¢ korunkovych uzavéra lahvi,
obracecka plocha, obracecka obla, lopatka na sypké materialy, mackadlo dvojité,
mackadlo MIKRO, nabéracka na knedliky, metla soudkova, metla spiralova, metly
na krém).

- vykrajovacky na pernik a cukrovi

1.3 Seznam podkladi pfedanych zadatelem pro certifikaci vyrobku
e Zadost ze dne 17.2.2010

1.4 Seznam ostatnich podklad(i pouzitych pfi certifikaci vyrobku

1.5 Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, vyhlagka Ministerstva
zdravotnictvi &. 38/2001 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro
styk s potravinami a pokrmy, ve znéni pozdéjSich predpist a v souladu
s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1935/2004 ze dne 27. fijna
2004 o materialech a pfedmétech urenych pro styk s potravinami a o zruseni
smérnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

2. Vysledek prezkoumani podkladl predlozenych zadatelem
e podklady pfezkoumany dne 19.2.2010

3. Posouzeni vyrobku

3.1 Technické pozadavky
Vyrobek byl posuzovan dle zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané& vefejného zdravi,

vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 38/2001 Sb., o hygienickych pozadavcich na
vyrobky urCené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znéni pozdé&jsich predpisl, ve
sledovanych vlastnostech:

e Analyza oceli- § 17 (2), § 20 (2), pfiloha ¢. 10, bod 1.5

e Stanoveni vyluhovatelnych latek - § 12, pfiloha ¢. 4

e Specificka migrace - § 13, pfiloha €. 3

e Styren-§ 13, pfilcha €. 3
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e Primarni aromatické aminy - § 6 (4)

e Stanoveni kovl v mineralizatu vzorku - § 7 (1)

e Stanoveni kovl v mineralizatu vzorku - § 20, pfiloha ¢. 10, bod 1.2

3.2 Soupis protokolii o zkouskach a posouzenich:
¢ Protokol o zkousce €. 100-029719 ze dne 8.3.2010,
TZUS Praha, s.p. — odstépny zavod ZULP Ceské Budéjovice

¢ Protokol o zkousce €. 100-016132 ze dne 27.2.200T,
TZUS Praha, s.p. — oddtépny zavod ZULP Ceské Budé&jovice

3.3 Vyhodnoceni vysledkt zkousek a posouzeni vyrobku

Vysledky z protokolu o zkousce &. 100-029719 ze dne 12.3.2010

Vzorek ¢. 230 - metla spiralova 1005 - povrchova vrstva

Sledovana vlastnost | ZkuSebni postup Vy;'sledek zkousky dekraorf:rg:;aanri’veﬁ Vyhddnoceni
: \ §17 (2), § 20 (2),
neakreditovana 5 o 5 )
filoha &. 10
& zkougka 100 % P , vyhovuje
bod 1.5

Vysledky z protokolu o zkouSce €. 100-016132 ze dne 27.2.2007

Vzorek €. 156 + 157 - plast bily + plast ¢erveny (smésny vzorek plastovych driadél)

Sledovana S ' : : Pozadovanal S
et Zkusebni postup Vysledek zkousky dekla e iionan Vyhodnocgnl_
Celkova migrace 5 5
0,5 mg/d <10 i
- e ,5 mg/dm mg/dm vyhovuje
Celkova migrace metodika ¢.100626
- 3% kyselina 0,7 mg/dm? = 10 mg/dm? vyhovuje
octova
Specificka migrace | metodika ¢.100664 < mez detekce § 13, pfiloha €. 3 vyhovuje
Styren metodika ¢. 100627 | < 0,005 mg/dm? § 13, pfiloha &. 3 vyhovuje
Cd < 0,05 mg/kg
Pb < 0,04 mg/kg
Cr < 0,09 mg/kg
Sb metodika ¢.100611 < 1,5 mg/kg §7 (1) vyhovuje
Hg < 0,003 mgrkg
As < 1,5 mg/kg
Se < 1,3 mg/kg
vzorek €. 156 - plast bily (vzorek plastovych driadel)

Sledovana . 3 : : = Pozadovana/ (
aiaeet ZkusSebni postup Vysledek zkousky Aok Vyhodnoceni
Primarni . 2 ;

aromatické aminy metodika €.100630 | < 0,002 mg/dm §6 (4) vyhovuje







